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	ПОКАЗАТЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА

	1. Публикация научной статьи без дублирования с обязательным указанием СВФУ,

 в т.ч.:

	1.1. в изданиях, индексируемых в БД Web of Science
	1) R. V. Borisova, L. A. Nikiforov, T. A. Okhlopkova, A. M. Spiridonov, A. A. Okhlopkova, and N. S. Koryakina. Effect of brominated UHMWPE on the properties and structure of the resulting UHMWPE/boron carbide nanocomposite // AIP Conference Proceedings. — 2018. — Vol. 2053. — P. 040009. (WoS, Scopus)
2) S. A. Sleptsova, S. Laukkanen, N. P. Gladkina, V. I. Fedoseeva, A. A. Okhlopkova, and L. A. Grigoryeva. Effect of kaolinite on the properties and structure of PTFE // AIP Conference Proceedings. — 2018. — Vol. 2053. — P. 040092. (WoS, Scopus)
3) V. I. Fedoseeva, S. A. Sleptsova, and I. P. Kremenetskaya. Preconditions for the physicochemical interaction between components in the creation of composite materials on the basis of polytetrafluoroethylene and layered silicates // AIP Conference Proceedings. — 2018. — Vol. 2051, P. 020084. (WoS, Scopus)

4) N. N. Lazareva, S. A. Sleptsova, A. A. Okhlopkova, and Iu. V. Kapitonova. Development of tribotechnical materials based on PTFE with processing in the electromagnetic field of microwave radiation // AIP Conference Proceedings. — 2018. — Vol. 2051, Р. 020168. (WoS, Scopus)
5) S. A. Sleptsova, Yu. V. Kapitonova, N. N. Lazareva, A. A. Okhlopkova, and L. A. Grigoryeva. Effect of ultrasonic vibrations on the properties of PTFE/layered silicate + magnesium spinel // AIP Conference Proceedings. — 2018. — Vol. 2051, Р. 020288. (WoS, Scopus)

6) Vasilev A. P. Struchkova T.S., Nikiforov L.A., Okhlopkova A.A., Grakovich P.N., Shim E. L., Cho J.-H. Mechanical and Tribological Properties of Polytetrafluoroethylene Composites with Carbon Fiber and Layered Silicate Fillers // Molecules. – 2019. – Т. 24. – №. 2. – С. 224. . (WoS, Scopus)

7) Vasilev A.P., Struchkova T.S., Okhlopkova A.A., Alekseev A.G. Development of Antifriction Materials Based on Polytetrafluoroethylene Filled with Binary Fillers // International Symposium" Engineering and Earth Sciences: Applied and Fundamental Research" dedicated to the 85th anniversary of HI Ibragimov (ISEES 2019). – Atlantis Press, 2019. https://doi.org/10.2991/isees-19.2019.66 (будет включен в БД WoS)
8) S. Laukkanen, S.A. Sleptsova, P.N. Tarasovа, V.I. Fedoseeva, E.V. Abakunovа. Influence of Layered Silicates 1:1 on PTFE Properties //Proceedings of the International Symposium "Engineering and Earth Sciences: Applied and Fundamental Research" dedicated to the 85th anniversary of H.I. Ibragimov (ISEES 2019). – Atlantis Press, 2019. https://doi.org/10.2991/isees-19.2019.59 (будет включен в БД WoS)
9) Sokolova M.D., Davydova M.L., Shadrinov N.V. The Modification of Surface of Dispersed Fillers for Their Application in Polymer-Elastomer Composites // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. – 2018. – Vol. 54, No. 5. – Pp. 845-852. (WoS)

	1.2. в изданиях, индексируемых в БД Scopus
	1) S.A. Sleptsova, N.N. Lazareva, V.I. Fedoseeva, Yu. V. Kapitonova, A.A. Okhlopkova. The Influence of Metal Cations of Mechanoactivated Bentonite on Tribochemical Processes in PTFE / Journal of Friction and Wear, 2018, Vol. 39, No. 6, pp. 469–475. (Scopus, WoS и РИНЦ)

2) A.P. Vasilev, A.A. Okhlopkova, T.S. Struchkova, P.N. Grakovich and A.L. Bashlakova. Investigation of the Influence of Complex Fillers on the Properties and Structure of Polytеtrafluoroethylene // Journal of Friction and Wear, 2018, Vol. 39, No. 5, pp. 427–432. (Scopus, WoS и РИНЦ)
3) A. A. Dyakonov, N. V. Shadrinov, M. D. Sokolova and A. A. Okhlopkova. Double layer composite material based on elastomer and ultra-high molecular weight polyethylene// IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 193(2018) 012021. doi:10.1088/1755-1315/193/1/012021. (Scopus)
4) S.A. Sleptsova, N.N. Lazareva, Yu.V. Kapitonova. Effect of Mechanically Activated Layered Silicate on the Properties and Structure of Polytetrafluoroethylene (Conference Paper) // Materials Science Forum, Vol. 945 MFS, pp 384-388. doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.945.384 (Scopus)

5) Borisova R.V., Nikiforov L.A., Spiridonov A.M., Okhlopkova T.A., Okhlopkova A.A., Koryakina N.S. The Influence of Brominated UHMWPE on the Tribological Characteristics and Wear of Polymeric Nanocomposites Based on UHMWPE and Nanoparticles / Journal of Friction and Wear, 2019, Vol. 40, No. 1, pp. 27–32. (Scopus, WoS и РИНЦ)

6) Spiridonov A.M., Aprosimova E.V., Zabolotskii V.I., Fedoseeva V.I., Sokolova M.D., Okhlopkova A.A. Adsorption of Cetyltrimethylammonium Bromide on Zeolite Surface / Russian Journal of Physical Chemistry A, 2019, Vol. 93, No. 5, pp. 917-923 (WoS, Scopus)
7) Sokolova, M.D., Shadrinov, N.V., Dyakonov, A.A., Zyryanov, I.V. Application of rubber–polymer two-layer material for lining of mining equipment // Gornyi Zhurnal. – 2019. – No. 2. – Pp. 66-69. (Scopus)

8) Shadrinov, N.V. Effect of Thermal Aging on Deformation Properties of Nitrile-Butadiene Rubber: Atomic Force Microscopy Data // Inorganic Materials: Applied Research. – 2019. – Vol. 10, No. 1. – Pp. 53-57. (Scopus)

9) Mukhin V.V., Petrova N.N., Portnyagina V.V., Fedorov A.L., Baisheva A.V. Investigation of the plasticizer content effects on the operability of the epichlorohydrin rubber based elastomeric material during full-scale test under cold climate conditions and hydrocarbon medium influence (Conference Paper) // Materials Science Forum. – 2018. – Vol. 945 MFS. – Pp.417-421. (Scopus)

10) Timofeeva E.N., Petrova N.N., Nikolaeva K.N., Kuzmina E.S. The research of the effect of single-walled carbon Nanotubes on the properties of epichlorohydrin rubber (Conference Paper) // Materials Science Forum. – 2018. – Vol. 945 MFS. – Pp.428-432. (Scopus)

11) Petrova N.N., Portnyagina V.V., Mukhin V.V., Timofeeva E.N., Matveeva N.V., Ivanova S.F. Frost-resistant elastomeric nanocomposites for operation in the far north conditions (Conference Paper) // Materials Science Forum. – 2018. – Vol. 945 MFS. – Pp.412-416. (Scopus)

12) Ivanova S.F., Petrova N.N. Polyfunctional materials based on collagen Hydrolysate obtained from swim bladders of northern fish species (Conference Paper) // Materials Science Forum. – 2018. – Vol. 945 MFS. – Pp.422-427. (Scopus)



	1.3. в рецензируемых изданиях перечня ВАК РФ
	1) С. Н. Данилова, А. А. Охлопкова, С. С. Песецкий, С. Н. Миронова, О. Р. Саввинова, А. М. Спиридонов. Исследование физико-механических и триботехнических свойств сверхвысокомолекулярного полиэтилена, модифицированного органоглиной // Полимерные материалы и технологии, Т.4 (2018), №3, С. 57–65. (ВАК и РИНЦ)
2) Охлопкова А.А., Васильев А.П., Стручкова Т.С., Алексеев А.Г., Гракович П.Н. Влияние углеродных волокон и дисульфида вольфрама на свойства и структуру политетрафторэтилена // Полимерные материалы и технологии, – 2018. – Т. 4, – № 3. – С. 26-34. (ВАК и РИНЦ)
3) П. Н. Петрова, А. Г. Аргунова, М. А. Маркова, А. А. Охлопкова. Разработка полимерных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена и пан-углеродных волокон // Полимерные материалы и технологии, Т.4 (2018), №4, C. 46–51. (ВАК и РИНЦ)
4) Спиридонов А.М., Апросимова Е.В., Заболоцкий В.И., Федосеева В.И., Соколова М.Д., Охлопкова А.А. Адсорбция цетилтриметиламмоний бромида на поверхности цеолита // Журнал физической химии. – 2019. – Т. 93, № 5. – С. 722-729. (ВАК и РИНЦ)

5) Соколова М.Д., Шадринов Н.В., Дьяконов А.А., Зырянов И.В. Применение резинополимерного двухслойного материала для футеровки поверхностей горнодобывающего оборудования // Горный журнал. – 2019. - № 2. – С. 66-69. (ВАК и РИНЦ)

6) Борисова А.А., Соколова М.Д., Шадринов Н.В. Влияние модификации резиновой крошки на межфазное взаимодействие в резинобитумных композитах // Клеи. Герметики, технологии. – 2019. - № 5. – С. 26-28. (ВАК и РИНЦ)

	1.4. в изданиях, входящих в БД РИНЦ
	1) С.А. Слепцова, Н.Н. Лазарева, В.И. Федосеева, Ю.В. Капитонова, А.А. Охлопкова. Влияние катионов металлов механоактивированного бентонита на трибохимические процессы в ПТФЭ //Трение и износ, Том 39, №6, 2018, стр. 604-611

2) Петрова Н.Н., Мухин В.В. Исследование работоспособности резин на основе эпихлогидринового каучука в углеводородной среде в условиях холодного климата // Каучук и резина. – 2018. – Т.77, №5. – С.314-319.
3) Спиридонов А.М., Федосеева В.И., Охлопкова А.А., Соколова М.Д. Полимерные композиционные материалы на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, наполненного органомодифицированным цеолитом // Тезисы докладов XVII Всероссийской молодежной научной конференции с элементами научной школы - «Функциональные материалы: синтез, свойства, применение», посвященной 110-летию со дня рождения член.-корр. АН СССР Н. А. Торопова

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН), 2018. С. 195-196
4) Слепцова С.А., Капитонова Ю.В., Лазарева Н.Н., Охлопкова. Влияние ультразвука на свойства композитов ПТФЭ/слоистый силикат+шпинель магния // X международная конференция "Химия нефти и газа", международная конференция "Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций" в рамках международного симпозиума "Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных конструкций" (Томск, 01-05 октября 2018 г.), 2018. – С.281-282.
5) Лазарева Н.Н., Слепцова С.А., Охлопкова А.А., Капитонова Ю.В. Разработка материалов триботехнического назначения на основе ПТФЭ с обработкой в электромагнитном поле СВЧ излучения // X международная конференция "Химия нефти и газа", международная конференция "Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций" в рамках международного симпозиума "Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных конструкций" (Томск, 01-05 октября 2018 г.), 2018. – С. 303-304.

6) Васильев А.П., Охлопкова А.А., Стручкова Т.С., Алексеев А.Г., Гракович П.Н. Исследование влияния углеродных волокон и дисульфида вольфрама на структуру и механические свойства политетрафторэтилена // X международная конференция "Химия нефти и газа", международная конференция "Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций" в рамках международного симпозиума "Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных конструкций" (Томск, 01-05 октября 2018 г.), 2018. – С. 419-420.

7) Данилова С.Н., Слепцова С.А. Исследование влияния модификации поверхности базальтового волокна при получении композитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена // X международная конференция "Химия нефти и газа", международная конференция "Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций" в рамках международного симпозиума "Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных конструкций" (Томск, 01-05 октября 2018 г.), 2018. – С. 260-261.

8) Федосеева В.И., Слепцова С.А., Кременецкая И.П. Предпосылки для физико-химического взаимодействия между компонентами при создании композиционных материалов на основе политетрафторэтилена и слоистых силикатов // X международная конференция "Химия нефти и газа", международная конференция "Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций" в рамках международного симпозиума "Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных конструкций" (Томск, 01-05 октября 2018 г.), 2018. – С. 289-290.

9) Мухин В.В., Петрова Н.Н., Маскалюнайте О.Е. Исследование работоспособности резин на основе эпихлогидринового каучука в углеводородной среде в условиях холодного климата // Каучук и резина. – 2018. – Т. 77, № 5. – С. 314-319.
10) Соколова М. Д., Федоров А.Л., Давыдова М.Л., Крысин А.П., Шульц Э.Э., Халдеева А.Р. Изучение влияния малолетучих и нетоксичных функционализированных фенольных антиоксидантов на физико-механические свойства резин на основе БНКС-18 // Каучук и резина. – 2018. – Т. 77, № 5. – С. 320-325.

11) Соколова М. Д., Давыдова М. Л., Шадринов Н. В. Модифицирование поверхности дисперсных наполнителей для их использования в полимерэластомерных композитах // Физикохимия поверхности и защита материалов, 2018, том 54, № 5, с. 505-513.

12) А.А. Охлопкова, А.П. Васильев, Т.С. Стручкова, П.Н. Гракович, А.Л. Башлакова. Исследование влияния комплексных наполнителей на трибологические свойства и структуру политетрафторэтилена // Трение и износ, Том 39, №5, 2018. С. 543-550.
13) Васильев А.П. Исследование влияния комплексных наполнителей на физико-механические и триботехнические свойства политетрафторэтилена // XV Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов "Физико-химия и технология неорганических материалов" (с международным участием) / Сборник трудов. – М: ИМЕТ РАН. – 2018. –  556 с.

14) Васильев А.П., Охлопкова А.А., Стручкова Т.С., Алексеев А.Г. Исследование влияния углеродных волокон и антифрикционных наполнителей на физико-механические и триботехнические свойства ПТФЭ // Республиканская научно-практическая конференция «Естественнонаучные исследования: итоги и перспективы развития». Часть III. 25-летие химического отделения: итоги и перспективы развития: сборник научных трудов Республиканской научно-практической конференции – Якутск: издательство СВФУ, 2018. – 296 с.; илл.
15) Борисова Р.В., Никифоров Л.А., Спиридонов А.М., Охлопкова Т.А., Охлопкова А.А., Корякина Н.С. Влияние бромированного СВМПЭ на триботехнические характеристики и особенности изнашивания полимерных нанокомпозитов на основе СВМПЭ и наночастиц // Трение и износ, Том 40, №1, 2019, стр. 36-43.
16) Петрова П.Н., Маркова М.А., Аргунова А.Г., Охлопкова А.А. Влияние способов смешения компонентов на триботехнические свойства композитов на основе ПТФЭ и углеродных волокон // Трение и износ, 2019. – Т. 40, № 2. – С. 159-167.



	2. Количество цитирований статей исполнителей проекта за предыдущий календарный год (пофамильно):

	2.1. в БД Web of Science и / или Scopus
	Охлопкова А.А. -18/22
Слепцова С.А. –  8/9
Петрова Н.Н. – 7/9
Никифоров Л.А. – 9/9
Дьяконов А.А.- 1/1
Шадринов Н.В. – 4/6
Федоров А.Л. – 1/6
Васильев С. В. – 
Лазарева Н.Н. – 3/3
Васильев А.П. – 1/1
Охлопкова Т.А. – 5 /5
Капитонова Ю.В. – 4/3
Капитонов Е.А. – 0
Борисова Р.В. – 4/5


	2.2. в БД РИНЦ
	Охлопкова А.А. 104
Слепцова С.А. – 20
Петрова Н.Н. - 18
Никифоров Л.А. - 15
Дьяконов А.А.- 2
Шадринов Н.В. - 25
Федоров А.Л. – 9
Васильев С. В. – 0
Лазарева Н.Н. -  3
Васильев А.П. – 8
Охлопкова Т.А. – 13
Капитонова Ю.В. – 6
Капитонов Е.А. – 2
Борисова Р.В. – 14


	3. Подготовка и издание научной монографии, утвержденной НТС СВФУ:

	3.1. монография, включенная в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещенная в Научной электронной библиотеке
	

	3.2. монография, размещённая в международных базах данных Web of Science и Scopus
	

	4.  Защита диссертации аспирантом/докторантом или соискателем (по факту защиты):

	4.1. кандидатская
	Охлопкова Татьяна Андреевна. Триботехнические материалы на основе СВМПЭ, модифицированного наноразмерными оксидными керамиками.
Шифр 05.16.09 Материаловедение (машиностроение),

Диссертационный совет Д003.038.02 на базе ФГБУН ИФПС СО РАН, т. Томск , 30.11.2018

	4.2. докторская
	

	5. Участие в научных грантах, хоздоговорных работах, в т.ч.:

	5.1.  личный грант 
	 

	5.2. гранты РНФ, ФЦП, РФФИ, других программ, конкурсов
	1. ГЗ МОН РФ №11.1557.2017/ПЧ «Исследование механизмов адаптации полимерных нанокомпозитов к внешним воздействиям и разработка методов их регулирования», 2017-2019 г.г. Сумма финансирования, поступившая за 2й год выполнения проекта: 10 729,3 млн. руб.
2. Грант РФФИ «Создание комплементарной совместимости на границе раздела фаз “сверхвысокомолекулярный полиэтилен - неорганическая наночастица”», РФФИ №18-33-01299 мол_а, с 04.2018 по 03.2020 (2 года), 500 тыс. руб.
3. Договор №11495ГУ/2017 от 17.05.2017 (код 0033631) Название проекта: «Разработка уплотнительных систем для авиационной техники на основе полимерных нанокомпозитов». Сумма финансирования: 500 000 руб. 17.05.17-16.05.19., 500 тыс. руб.

	5.3. хоз.договоры
	

	6. Результаты интеллектуальной деятельности, имеющие государственную регистрацию и (или) правовую охрану:

	6.1. патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы 
	1. Патент РФ № 2686035. Резиновая смесь на основе бутадиен-стирольного каучука с шунгитом. Дьяконов А.А., Тапыев С.А., Мухин В.В., Охлопкова А.А., Слепцова С.А., Петрова Н.Н. Дата регистрации 23.04.2019 г. 
2. Патент РФ № 2688134. Полимерная композиция триботехнического назначения на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и 2-меркаптобензотиазола // Дьяконов А.А., Данилова С.Н., Васильев А.П., Охлопкова А.А., Слепцова С.А. Дата регистрации 20.05.2019 г.
3. Патент РФ № 188877. Устройство для исследования деформации при низких температурах полимерных материалов методом атомно-силовой микроскопии. Шадринов Н.В., Чириков А.А., Федоров А.Л. Дата регистрации 25.04.2019 г.
4. Заявка на патент РФ № 2019109138. Полимерный материал триботехнического назначения на основе политетрафторэтилена, механоактивированных каолина и шпинеля магния. Лаукканен С., Тарасова П.Н., Слепцова С.А., Лазарева Н.Н., Охлопкова А.А., Дьяконов А.А. Дата регистрации 29.03.2019 г.
5. Заявка на патент РФ № 2019114153. Морозо- и маслостойкая резиновая смесь на основе смесей каучуков и способ ее получения. Петрова Н.Н., Мухин В.В., Охлопкова А.А., Слепцова С.А., Васильев А.П., Лазарева Н.Н., Дьяконов А.А. Дата регистрации 11.05.2019 г.

	6.2. свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных 
	1. Свидетельство о гос. регистрации базы данных № 2019621012. База данных результатов исследований триботехнических характеристик полимерных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена. Мухин В.В., Васильев А.П., Лазарева Н.Н. Дата регистрации 10.06.2019 г.

	6.3. регистрация секретов производства (ноу-хау) в режиме коммерческой тайны на базе вуза
	

	7. Организация и проведение научных конференций, форумов, выставок, фестивалей:

	7.1. республиканского уровня (председатель/член оргкомитета)
	

	7.2.  всероссийского уровня (председатель/член оргкомитета)
	Организация Научно-практической конференции «Вклад Д.И. Менделеева в развитие фундаментальных наук, в углубление и расширение образования для устойчивого развития», посвященной 150-летию Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. 
Сопредседатели Охлопкова А.А. и Петрова Н.Н



	7.3. международного уровня (председателю/члену оргкомитета)
	


Руководитель НИП ________________________А.А. Охлопкова
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